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A Priedas 
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12 pav. Betono bandinių plyšių nuotraukos: A) bandinių su sepiolite imobilizuotomis H. halodurans bakterijomis gijimo mikroskopiniai stebėjimo 

rezultatai, pradinis plyšio plotis (pi) sumažėjo nuo 0,337 mm iki 0,177 mm, gijimo efektyvumo koeficientas po 35 dienų – 0,474; B) bandinio su 

sepiolite imobilizuotomis A. pseudofirmus bakterijomis gijimo mikroskopinis stebėjimo rezultatas, pradinis plyšio plotis (pi) nuo 0,109 mm 

sumažėjo iki 0,090 mm, gijimo efektyvumo koeficientas – 0,176  

  

 
pi : 0,337 
Hc: 0 
pH 7,5 

 
pt : 0,334 
Hc: 0,008 
pH 12,1 

 
pt : 0,317 
Hc: 0,060 
pH 12,2 

 
pt : 0,312 
Hc: 0,073 
pH 12,2 

 
pt : 0,281 
Hc: 0,166 
pH 12,2 

 
pi : 0,109 
Hc: 0 
pH 7,5 

 
pt : 0,108 
Hc: 0,014 
pH 12,2 

 
pt : 0,103 
Hc: 0,054 
pH 12,2 

 
pt : 0,100 
Hc: 0,081 
pH 12,2 

 
pt : 0,099 
Hc: 0,097 
pH 12,2 

 
pt : 0,090 
Hc: 0,176 
pH 12,2 

 
pt : 0,177 
Hc: 0,474 
pH 12,2 
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